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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriecbenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu
stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergénzt und geé&ndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Verwendung des nach der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1629 vom 16. April 2012" in verschiedenen
Farbgebungen hergestellten dammschichtbildenden, schwerentflammbaren Baustoffs vom
Typ "Hapuflam-Brandschutzgewebe", im Folgenden Brandschutzgewebe genannt, zur
Umhullung von elektrischen Leitungen (Kabeln) oder Leitungsanlagen (Kabelanlagen)
gemal Abschnitt 1.2.2.

Fir die mit dem Brandschutzgewebe umhiliten elektrische Leitungen (Kabel) oder
Leitungsanlagen (Kabelanlagen) wurde im Rahmen dieser Anwendungszulassung
nachgewiesen, dass

a) bei einer Brandbeanspruchung von auflen die Anforderungen an schwerentflammbare
Baustoffe (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1?) erfullt werden oder

b) im Falle der Selbstentziindung der elektrischen Leitungen (Kabel) und Leitungsanlagen
(Kabelanlagen) durch Kurzschluss oder Uberhitzung die Brandentstehung behindert und
die Brandweiterleitung verhindert wird.

Der Nachweis fir die gleichzeitige Beanspruchung (Brand von auflen und Selbstentziin-
dung) ist mit dieser Zulassung jedoch nicht erbracht.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Unter Berlicksichtigung bauordnungsrechtlicher Vorschriften sind mit dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Anwendungen nachgewiesen, in denen

a) schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1)? gefordert sind

Die mit dem Brandschutzgewebe umhiiliten Leitungen und Leitungsanlagen erflllen nicht
die Anforderungen an Kabel mit verbessertem Brandverhalten. Sie dirfen daher nicht in
Bereichen verwendet werden, wo aufgrund bauaufsichtlicher Vorschriften nur eine
geringe Rauchentwicklung gefordert wird.

oder

b) die Brandentstehung und die Brandweiterleitung durch elektrische Leitungen (Kabel) oder
Leitungsanlagen (Kabelanlagen) im Falle der Selbstentzindung durch Kurzschluss oder
Uberhitzung behindert bzw. verhindert werden muss.

Unter Berlicksichtigung der Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1 nach
DIN 4102-1%) des Brandschutzgewebes nach der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.Z19.11-1629 ist in diesem Falle jedoch Uber die Zulassigkeit der
Verwendung an elektrischen Leitungen oder Leitungsanlagen in Rettungswegen von der
zustandigen Bauaufsichtsbehorde, z. B. im Zusammenhang mit dem
Brandschutzkonzept, zu entscheiden.

122 Die Ausfuhrung ist an vertikal, horizontal oder schrdg verlegten bzw. angeordneten
Einzelkabeln®, Kabelbiindeln und Kabeln oder Kabelbiindeln auf nichtbrennbaren
Kabelpritschen oder -leitern (Baustoffklasse A nach DIN 4102-1% oder Klassen A1 und A2-
s1,d0 nach DIN EN 13501-1%) zulassig. Die Anordnung kann freihangend oder auf
mineralischen Untergriinden erfolgen.

Verlangert durch Bescheid vom 11. Juli 2016

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe, Begriffe,
Anforderungen und Priifungen

Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von sog. Hohlleiterkabeln sind

zuldssig. Fur die Kabel wird Normalentflammbarkeit nach DIN 4102-1 (Baustoffklasse B2) oder DIN EN 13501-6

(Klasse E,) vorausgesetzt.

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten;
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus Priifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

Z50197.17 1.56.2-82/16
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Die GroRe der Kabel oder Kabelbiindel bzw. deren Gesamtleiterquerschnitt sowie die Grée
der Kabeltragekonstruktionen sind dabei nicht beschrankt.

Nachtragliche Anderungen an der Kabelbelegung dirfen vorgenommen werden
(s. Abschnitt 5.2).

Mit dieser Zulassung ist -in brandschutztechnischer Hinsicht- die Anwendung im
Innenbereich nachgewiesen. Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit sind
hier nicht erbracht, sondern ggf. fur den speziellen Anwendungsfall - unter Berlicksichtigung
der Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung - zu fuhren.

Nicht nachgewiesen sind auBerdem Anwendungen
— in Feuchtraumen oder Bereichen mit hoher Feuchtebeanspruchung,
— in Bereichen standiger, unmittelbarer Nasse (z. B. nicht abtrocknendes Schwitzwasser),

— in Bereichen, die unmittelbaren Witterungseinfliissen - wie insbesondere Schlagregen,
Frost-Tau-Wechsel, UV-Einstrahlung — ausgesetzt sind und

— in Bereichen, in denen eine Beanspruchung durch Chemikalien oder Aerosolen erfolgt.

Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit (s. Abschnitt 1.1) ist nicht erbracht, wenn die
Oberflache des Brandschutzgewebes zusatzlich mit Anstrichen, Beschichtungen oder Ahn-
lichem versehen wird.

Die Bestimmungen anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt.
Bestimmungen fiir das Bauprodukt / die Konstruktion

Eigenschaften und Zusammensetzung
Zusammensetzung
Brandschutzgewebe

Das Brandschutzgewebe "Hapuflam-Brandschutzgewebe" gemal allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung Nr. Z-19.11-1629 muss aus Glasfilamentgewebe, das mit einer unter Hitze-
einwirkung aufschaumenden Beschichtung versehen ist, bestehen.

Befestigungsmittel

Die Befestigung des Brandschutzgewebes muss mit "Hapuflam-Montageklammern'™, mit
verzinktem Bindedraht, mit metallischem Schlauch- oder Lochband, metallischen
Spannbandern oder Stahlkabelbindern sowie zur Wand- und Deckenbefestigung mit
geeigneten Befestigungsmitteln (HUS-Schraubanker oder DBZ-Keilnagel) erfolgen (siehe
Anlagen 3, 4 und 6).

Leistungseigenschaften
Leistungseigenschaften fur Anwendungen gemaf Abschnitt 1.2.1 a)

Fur Anwendungen gemdafR Abschnitt 1.2.1 a) wurden die Eignungsnachweise durch
Brandprifungen nach der Norm DIN 4102-1%, Abschnitt 6.1, erbracht.

Leistungseigenschaften fur Anwendungen gemaf Abschnitt 1.2.1 b)

Far Anwendungen gemafR Abschnitt 1.2.1 b) wurden die Eignungsnachweise durch
Brandprifungen in Anlehnung an die Norm DIN 4102-2° erbracht.

Die Konstruktionen sind keine Installationskanale oder -schachte nach DIN 4102-117.

Es erfolgte keine Nachweisfihrung fur die Leistungseigenschaften nach Abschnitt 2.1.2.1
und 2.1.2.2 bei gleichzeitiger Beanspruchung.

ub

Die Materialeigenschaften und die Herstellbedingungen sind beim DIBt hinterlegt. Die Montageklammern werden
vom Antragsteller dieser Zulassung geliefert.

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Prifungen
DIN 4102-11:1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 11: Rohrummantelungen,

Rohrabschottungen, Installationsschachte und -kandle sowie Abschliisse ihrer
Revisionsoéffnungen; Begriffe, Anforderungen und Priiffungen

1.56.2-82/16
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2.2 Montageanleitung und Kennzeichnung
2.21 Montageanleitung
Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss dem Anwender eine
Montageanleitung zur Verfiigung stellen, die er erstellt hat und die mindestens folgende
Angaben enthalten muss:
— Arbeitsgdnge zum fachgerechten Herstellen der Zulassungsgegensténde, einschlie3lich
Angaben zu den Befestigungsmitteln und zu den zu verwendenden Werkzeugen
— Beschreibung bzw. Darstellung des fachgerechten Einbaus und der Anschlisse
— Angaben zur Befestigung
— MalRangaben zu den Produkten und zum Einbau
— Angaben zu den zulassigen Belegungen und Ausfiihrungen gemaR Abschnitt 1.2.1 a)
bzw. 1.2.1 b)
— Angaben zur Nachbelegung
2,22 Kennzeichnung
2.2.2.1 Allgemeines
Die fur die Herstellung der Zulassungsgegenstande zu verwendenden Bauprodukte missen
— den jeweiligen Bestimmungen des Abschnittes 2.1 entsprechen und
— verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen
Landesbauordnung.
2.2.2.2 Kennzeichnung des eingebauten Zulassungsgegenstandes
Jeder Zulassungsgegenstand ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende
Angaben enthalten muss:
— Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-56.217-3569
Anwendung nach Abschnitt 1.2.1 a)
oder
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-56.217-3569
Anwendung nach Abschnitt 1.2.1 b)
— Name des Einbauers / Errichters:
— Einbaudatum: ...........
Das Schild ist jeweils neben dem Zulassungsgegenstand am Bauteil zu befestigen.
Sofern von einem Einbauer / Errichter in einem Bereich zwischen raumabschliefenden Bau-
teilen mehrere gleichartige Anwendungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung ausgefihrt werden, ist die Kennzeichnung mit einem Schild ausreichend.
3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung
3.1 Allgemeines
Die beschriebenen und in den Anlagen 1 bis 5 dargestellten Ausfuhrungen stellen Mindest-
anforderungen zur Erfullung der Anforderungen an den Brandschutz dar.
Die Einhaltung der Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleibt davon unberihrt.
3.2 Angrenzende Bauteile

750197.17

Die Zulassungsgegensténde sind immer zwischen raumabschlieRenden Bauteilen einzu-
bauen. Sie sind nicht durch Offnungen in den angrenzenden Bauteilen hindurchzufiihren.
Diese Offnungen sind mit Kabelabschottungen zu schlielen, die verwendbar gemaR den
Anforderungen der Landesbauordnungen sein mussen.

1.56.2-82/16
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3.3

4.1
4.1.1

4.2

4.3
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Anordnung

Die Zulassungsgegenstande diirfen geman Abschnitt 1.2.2 vertikal, horizontal oder schrag
angeordnet werden.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Einbau

Die Verlegung des Brandschutzgewebes muss entsprechend Abschnitt 1.2 und gemaR den
Anlagen 1 bis 5 erfolgen.

Es sind die Angaben der Montageanleitung zu beachten (s. Abschnitt 2.2.1).

Das Brandschutzgewebe ist so zu verarbeiten, dass die Umhdllung im eingebauten Zustand
eine Uberlappung > 40 mm an L&ngs- und QuerstéfRen aufweist.

Das Brandschutzgewebe ist so um die Kabel oder Kabelbindel bzw. Kabelpritschen oder
Kabelleiter - ggf. auch um deren Anschlussbereiche, wie z. B. Abhangungen oder Befe-
stigungen - zu legen, dass keine Fugen, Spalte oder anderen Offnungen vorhanden sind.

Die Mindestuberlappungen sind einzuhalten (s. Anlagen 1 bis 3).

Zum VerschlieBen des Brandschutzgewebes dienen Befestigungsmittel nach Ab-
schnitt 2.1.1.2. Der Abstand darf maximal 400 mm betragen und ist so zu wéhlen, dass das
Gewebe plan geschlossen ist (s. Anlagen 1 bis 5).

Bei Ausfiihrung in Verbindung mit nicht voll belegten Kabelpritschen und —leitern sind
Zwischenraume:

a) <30 mm (bei Kabelpritschen und —leitern von 0° bis 45° in Bezug auf die Horizontale)
bzw.

b) =<15mm (bei Kabelpritschen und —leitern mit Neigungen > 45 in Bezug auf die
Horizontale)

zwischen den Kabeln und dem Brandschutzgewebe zulassig.
Bei gréReren Zwischenrdumen missen Zwischenlagen des Brandschutzgewebes nach
Abschnitt 2.1.1.1 eingelegt werden (s. Anlagen 1, 2 und 3).

Das Brandschutzgewebe darf nicht mit zusatzlichen Anstrichen versehen werden
(s. Abschnitt 1.2.4).

Ausfiihrung von Aus- bzw. Eingangen bei Anwendungen geman Abschnitt 1.2.1 b)

Sofern Kabel bei Anwendungen nach Abschnitt 1.2.1 b) heraus- oder in diese hineingefuhrt
werden sollen, sind diese Kabel - sofern an diese Kabel keine weiteren Anforderungen
gestellt werden - in einer Mindestlange von 300 mm ebenfalls mit dem Brandschutzgewebe
zu versehen (s. Anlage 5). Anderenfalls sind die Ausfulhrungen entsprechend Abschnitt 3.2
vorzunehmen. Die Anschlussbereiche sind so auszufithren, dass Uberlappungen geman
Abschnitt 4.1.2 eingehalten sind und keine Fugen oder Spalte entstehen.

An Anwendungen nach Abschnitt 1.2.1 a) sind Aus- bzw. Eingange nicht zulassig.
Abzweigungen sind ebenfalls vollstandig mit dem Brandschutzgewebe zu umhillen.
Anschliisse an angrenzende Bauteile

Die Ausfithrung muss gemaf Abschnitt 3.2 jeweils zwischen raumabschlieRenden Bauteilen
erfolgen.

Das Brandschutzgewebe muss stumpf an das jeweilige Bauteil anstoflen; es durfen keine
Fugen oder Spalte vorhanden sein.

1.56.2-82/16
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4.5

5.1

5.2
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Wand- und Deckenmontage

Das Brandschutzgewebe darf gemaR Anlage 4 an Wanden oder Decken angebracht
werden. Die Wande oder Decken missen mindestens die Anforderungen an
feuerhemmende®, hochfeuerhemmende® bzw. feuerbestandige® Bauteile erfullen.

Die Ausfiihrung muss geman Abschnitt 4.1 erfolgen.

Bei Zwischenrdume > 30 mm zwischen der Oberflache der Kabel und der Decke mussen
Zwischenlagen des Brandschutzgewebes eingelegt werden (s. Anlage 4). Die Bestimmun-
gen des Abschnitts 4.1.3 sind sinngemaf anzuwenden.

Der Abstand der Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.1.2 darf maximal 400 mm betragen
und ist so zu wahlen, dass das Brandschutzgewebe plan an der Wand oder Decke anliegt.

Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer, der den Zulassungsgegenstand / die Zulassungsgegenstande eingebaut
hat, muss fur jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass die von ihm ausgefiihrten Anwendungen den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen (Muster fur diese Bestatigung
s. Anlage 7). Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die
zustandige Bauaufsichtsbehoérde auszuhandigen.

Bestimmungen fiir Nutzung, Wartung und Nachbelegung

Nutzung und Wartung

Bei jeder Ausfiihrung hat der Unternehmer den Auftraggeber schriftlich darauf hinzuweisen,
dass die Brandschutzwirkung des Zulassungsgegenstandes auf die Dauer nur sichergestellt
ist, wenn er stets in ordnungsgemaRem Zustand gehalten wird.

NachbelegungsmafRnahmen

Wird der Zulassungsgegenstand zum Zwecke der Nachbelegung oder Belegungsénderung
geoffnet, so ist darauf zu achten, dass das Brandschutzgewebe nicht beschadigt wird.

Nach erfolgter Belegungsanderung bzw. Nachbelegung ist unter Berticksichtigung von
Abschnitt 4 der bestimmungsgemafe Zustand des Zulassungsgegenstandes wieder herzu-
stellen.

Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Feuerwiderstands zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemaR
Bauregelliste A Teil 1, Anlage 0.1 ff., in der jeweils geltenden Ausgabe; s. www.dibt.de; Diese Zuordnungen in der
Bauregelliste werden zukiinftig in der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV-TB) enthalten sein.
Sobald diese in Kraft getreten ist, sind die Bestimmungen in der VV-TB zu beachten.

1.56.2-82/16




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-56.217-3569 vom 27. Oktober 2017 lnstlzljt
ir

Bautechnik

Gewebemontage auf Kabelpritschen bei Anordnung der Kabelpritschen in einem
Winkel von 0° bis 45°

Kabelpritsche nichtbrennbar Hapuflam-Brandschutzgewebe Befestigungsmittel nach
nach Abschnitt 2.1.1.1 Abschnitt 2.1.1.2
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Uberlappung = 40 mm

bei Abstand Kabeloberkante bis Gewebe < 30mm:
Ausfiihrung ohne Zwischenlage;

bei Abstand Kabeloberkante bis Gewebe > 30 mm:
Ausfihrung mit Zwischenlage gemafB Abschnitt 4.1.3
(s. a. Anlage 3, linke, mittlere Abbildung)

Anwendungszulassung fiir den dammschichtbildenden
Baustoff "Hapuflam-Brandschutzgewebe"
Anlage 1

Montage von "Hapuflam-Brandschutzgewebe" bei Anordnung der
Kabelpritschen mit Neigungswinkel < 45°

750832.17 1.56.2-82/16
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Gewebemontage auf Kabelpritschen bei Anordnung der Kabelpritschen mit
einem Neigungswinkel von > 45° und einem
Abstand zwischen Kabeloberfliche und Brandschutzgewebe > 15mm
Kabelpritsche nichtbrennbar C%
wio| &
)
bei Abstand Kabeloberkante bis
Gewebe > 15 mm:
g225 Ausflihrung mit Zwischenlage
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Anwendungszulassung fiir den dammschichtbildenden
Baustoff "Hapuflam-Brandschutzgewebe"
Anlage 2
Montage von "Hapuflam-Brandschutzgewebe" bei Anordnung der
Kabelpritschen mit einem Neigungswinkel > 45°
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-56.217-3569 vom 27. Oktober 2017 Insti:u_gt
ur

Bautechnik

Abstand zwischen Kabel und Hapuflam-
Brandschutzgewebe > 15mm, bei einem
A Neigungswinkel > 45° (s. a. Anlage 2)

Direkte Umwicklung der Kabel bei Verlegung
auf nichtbrennbaren Kabeltrassen

Abstand zwischen Kabel und Hapuflam-
Brandschutzgewebe > 30mm, bei einem
Neigungswinkel = 45°

Wandmontage mit metallischen
Kabelschellen

| Deckenmontage mit metallischen Kabelschellen,
zum VerschlieBen des "Hapuflam-Brandschutzgewebe"
kann verwendet werden: verzinkter Bindedraht,
"Hapuflam-Montageklammern" und Stahlbinder;
einzuhaltender Maximalabstand < 400 mm

Anwendungszulassung fiir den dammschichtbildenden
Baustoff "Hapuflam-Brandschutzgewebe"
Anlage 3

Montage von "Hapuflam-Brandschutzgewebe"
- Ausfiihrungsbeispiele -
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-56.217-3569 vom 27. Oktober 2017 Instn;t_!t D I B t

ir

Bautechnik

Deckenmontage mit Lochband

Frontansicht

5__4 "i\_ { )( X X ) l( )( B ») )(J_ (J‘)b)

1) Lochband

2) Zugelassene Befestigung an der Decke (z.B. HUS Schraubanker, DBZ-Keilnagel)
3) Hapuflam-Brandschutzgewebe
4)

Zusétzliche Befestigung

Decken- und Wandmontage
Hapuflam-

Montageklammer

o

Bei einem Abstand > 30mm zwischen Kabeloberkante und Decke ist eine Einlage
des Brandschutzgewebes auf den Kabeln aufzulegen (s. Abschnitt 4.4).
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Anwendungszulassung fiir den ddmmschichtbildenden

Baustoff "Hapuflam-Brandschutzgewebe"
Anlage 4

Montage von "Hapuflam-Brandschutzgewebe" an Decken oder
Wanden aus massiv mineralischen Baustoffen
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-56.217-3569 vom 27. Oktober 2017 Insti:gt
ur

Bautechnik

Hapuflam-Brandschutzgewebe
nach Abschnitt 2.1.1.1

Kabeltrasse, nichtbrennbar

Bindedraht, "Hapuflam-Montageklammer" und Stahlbinder geméaB Abs.2.1.1.2.
Der einzuhaltende Maximalabstand zwischen den Montagemitteln betragt < 400 mm

Hapuflam-Brandschutzgewebe
nach Abschnitt 2.1.1.1
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Befestigungsmittel nach
Abschnitt 2.1.1.2;
a <400 mm

Zum VerschlieBen des "Hapuflam-Brandschutzgewebe" kann u.a. verwendet werden: verzinkter

Anwendungszulassung fiir den dammschichtbildenden
Baustoff "Hapuflam-Brandschutzgewebe"

Montage bei Kabelausausgangen von Kabeltrassen
und Kabelbiindeln gemaB Abschnitt 4.2

Anlage 5
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Deutsches

Institut
d DIBt
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-56.217-3569 vom 27. Oktober 2017

HUS-H-Schraubanker Stahlkabelbinder mit KugelschloB zum
fur Wand- und VerschlieBen des "Hapuflam-
Deckenbefestigung o. glw. Brandschutzgewebe"

nach Erfordernis

S

|

=

DBZ-Keilnagel verzinkter Bindedraht / "Hapuflam-
fur Wand- und Montageklammer" zum VerschlieBen
Deckenbefestigung o. des "Hapuflam-Brandschutzgewebe"

glw. nach Erfordernis

Anwendungszulassung fiir den dammschichtbildenden
Baustoff "Hapuflam-Brandschutzgewebe"
Anlage 6

Montage von "Hapuflam-Brandschutzgewebe"
- Beispiele fiir metallische Montagemittel / Befestigungsmittel -
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-56.217-3569 vom 27. Oktober 2017 Insti:gt
iir
Bautechnik

MUSTER

Ubereinstimmungsbestatigung

-  Name und Anschrift des Unternehmens, das den Zulassungsgegenstand / die Zulassungsgegenstinde
hergestellt hat..

Anwendung gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-56.217-3569 nach Abschnitt 1.2.1 a)

oder

- Anwendung gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-56.217-3569 nach Abschnitt 1.2.1 b)

(Nichtzutreffendes streichen)

Hiermit wird bestatigt, dass

- der Zulassungsgegenstand / die Zulassungsgegenstidnde hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht
und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-56.217-3569

des Deutschen Instituts fur Bautechnik vom ....... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und
Ergénzungsbescheide vom ....... ) hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n) und
(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.)

Anwendungszulassung fiir den dimmschichtbildenden Baustoff
"Hapuflam-Brandschutzgewebe"

Anlage 7

Muster fiir eine Ubereinstimmungsbestitigung
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